Megnevezés Elasztomer bazis Keménység Alkalmazasok Szabvanyok Szin Héallésag  Adatlap
NK 43 SMR 10 43 +/- 5SHA Rezgéscsillapitok Fekete -40-+80°C NK43
NK 55 SMR 10 55+/-5SHA Rezgéscsillapitok Fekete -40-+80°C NK55
NK 72 SMR 10 72 +/-5SHA Rezgéscsillapitok Fekete -40-+80°C NKT72
NBR Akrilnitril-butadién 30-90 +/-5SH A Olajallé rezgéscsillapitok Fekete
EPDM Ethylene-Propylene-Diene-Monomer 30-90 +/-5SH A  Savdllé rezgéscsillapitok Fekete EPDM
CR Polychloroprene 30-90 +/-5SHA Fekete
HNBR 55 Hidrogénezett akrilnitril-butadién 55 +/-5SH A Fekete HNBR
Vulkanizalt gumi jellemzé tulajdonsagai Natur kaucsuk Sztirol Butadién Etilén Propilén Dién Butyl Kloroprén Uretan Akrilat Etilén Akrilat Fluor Szilikon Fluorszilikon
Nemzetkozi jelolés NR SBR EPDM IIR CR EU ACM AEM FKM VMQ FVYMQ
Keménység tartomany [SH A] 25-95 20-95 20-95 30-80 20-90 55-90 50-90 50-90 50-90 20-90 40-80
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https://www.powerbelt.hu/uploads/source/G%C3%A9p%C3%A9p%C3%ADt%C5%91%20elemek/Gumibak%20adatlapok/NK_43.pdf
https://www.powerbelt.hu/uploads/source/G%C3%A9p%C3%A9p%C3%ADt%C5%91%20elemek/Gumibak%20adatlapok/NK_55.pdf
https://www.powerbelt.hu/uploads/source/G%C3%A9p%C3%A9p%C3%ADt%C5%91%20elemek/Gumibak%20adatlapok/NK_72.pdf
https://www.powerbelt.hu/uploads/source/G%C3%A9p%C3%A9p%C3%ADt%C5%91%20elemek/Gumibak%20adatlapok/EPDM.pdf
https://www.powerbelt.hu/uploads/source/G%C3%A9p%C3%A9p%C3%ADt%C5%91%20elemek/Gumibak%20adatlapok/HNBR.pdf

